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TECHNISCHES DATENBLATT

Kohlefaserschnitzel 12 mm akualisiert: Juli 2022

Mischung aus Kohlenstoff- und Graphitfasern aller Herkiinfte (ex-PAN), die von Spulen aus reinen Kohlenstofffasern stammen und fir
die unterschiedlichsten Anwendungen von Kurzfasern zugeschnitten sind. Die urspriingliche Schlichte, die variieren kann, ist im
Allgemeinen mit einer Vielzahl von thermoplastischen und duroplastischen Matrizen (Polymere und Elastomere) kompatibel, auch mit
Gummi, Papier, Beton, Farben usw. Die Kompatibilitit muss bei jeder neuen Charge und fir jede neue Anwendung geprift werden.

Elg enschaften burchschnittswerte (Mindestwerte)

Die chemischen und physikalischen Eigenschaften sind unverandert.

Anteil an Kohlenstofffasern* 100 % (100 %)
von denen ex-PAN-Fasern* 100 % (7100 %)
Kohlenstoffgehalt* 94 % (> 92%)
Schlichtegrad* 1,4% + 0,6
Dichte (Endlosfaser)* 1,7<d <20
Monofilamentdurchmesser* 7uym +2
Durchgangswiderstand* 15 pm (20 maxi)

durchschnittlicher Volumenwiderstand
von n (n > 1000) Monofilamenten.

Zugfestigkeit* 3500 MPa (3000)
Bruchdehnung* 1,5% (1,2)
Elastizititsmodul (Zug)* 230 GPa (200)
Durchschnittliche Linge 12mmz+ 1
Massenverteilung 90% +5
Schiittdichte 0,5 kg/dm3 + 0,05
Metallverunreinigung** <0,05g/1000g

Die blau unterstrichenen Eigenschaften sind vom Hersteller gemessene Werte/

*Durchschnittswerte aus den technischen Datenblattern der Hersteller von "hochfesten" Fasern (ex-PAN), die wir zu mehr als 90 % in unserer
Mischung verwenden.

Die verbleibenden <10% sind "Hochmodul"-Fasern von denselben verschiedenen Herstellern: TORAYCA, TOHO-TENAX, CYTEC.... Alle diese
Werte, auch fiir Linge, Verteilung, Schittdichte und Metallverunreinigungen, werden als grobe Richtwerte angegeben.

**Alle unsere geschnittenen Fasern werden einer Rontgenkontrolle unterzogen, die es ermdglicht, Partikel von 1 mm3 (Pb, Cu) bis 6 mm3
(Al) je nach Metalldichte zu eliminieren; Aluminiumspane oder -bleche, selbst von mehreren cm? , kénnen nicht entdeckt werden.
Gesundheit und Sicherheit: Kohlenstofffasern sind nicht gesundheitsgefdahrdend. Als kurze Fasern und Staube verursachen sie jedoch
Reizungen der Haut, der Augen und der Atemwege; die Zerkleinerung I6st manchmal Allergien aus. Die Mitarbeiter miissen
Staubschutzmalnahmen wie Gesichtsmasken, leichte Overalls, Brillen und Handschuhe tragen.

WARNUNG! KOHLENSTOFFFASERN LEITEN ELEKTRIZITAT.

Alle Informationen, Empfehlungen oder Ratschlage seitens der R&G Faserverbundwerkstoffe GmbH erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Sie gelten als unverbindliche Hin-
weise und enthalten weder ausdriickliche noch stillschweigende Zusicherungen noch eine Garantie bestimmter Eigenschaften. Bei den angegebenen Eigenschaftskennwerten han-
delt es sich um typische Werte. Empfehlungen oder Ratschlage beschreiben unsere Produkte und mdgliche Anwendungen in genereller oder beispielhafter, aber nicht auf den Einzel-
fall bezogener Weise. Im Zuge der standigen technischen Weiterentwicklung und Verbesserung unserer Produkte kénnen sich Veranderungen in den Kennwerten, Texten und Graphi-
ken ergeben; ein besonderer Hinweis auf eine evtl. Veranderung erfolgt nicht. Der Kunde prift eigenverantwortlich unsere Produkte in Hinblick auf ihre Eignung fir die beabsichtigten
Verfahren und Zwecke sowie ihre entsprechende Verarbeitbarkeit, da die technischen Einsatzméglichkeiten unserer Produkte zahlreich und je nach Fall sehr unterschiedlich sind. Sie
entziehen sich daher unseren Kontroliméglichkeiten und liegen ausschlieBlich im Verantwortungsbereich des Kunden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestim-
mungen sind vom Abnehmer bzw. Anwender in eigener Verantwortung zu beachten. Die Verdffentlichung ist keine Lizenz und beabsichtigt nicht die Verletzung irgendwelcher Patente.
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