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Gartenteiche aus GFK

Anleitung zur Herstellung von Teichen aus glas-
faserverstarktem Kunststoff (GFK) und der Be-
schichtung von vorhandenen, betonierten oder
gemauerten Wasserbecken

Abgerundeter Teichrand -
<« >

Erde Erde

Zeichnung 1 Abrunden des Teichrandes
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Nach dem groben Ausheben der Teichanlage per Hand oder wenn mdéglich mit einem
Minibagger, wird erst der Rand exakt nivelliert und mit Beton ausgeformt.

2

Dann wird die Struktur und Tiefe des Teiches genau ausgearbeitet...
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Der Vorteil von GFK gegentiber herkémmlichen Werkstof-
fen ist die hohe Widerstandsféhigkeit des ausgeharteten
Materials. Man miisste schon mit schwerem Gerét anr(i -
ken, um das Materialgeflige zu zerstéren. Wurzeldruck
oder das versehentliche ,auf den Rand treten” bleibt hier
ohne Konsequenzen. Das Harz 148t sich entsprechend
einfdrben und absolut genau verarbeiten. Das Resultat
sind naturliche Uferzonen ohne schwarze Folienrdnder
mit hdBlichen Falten.

Da glasfaserverstérkte Kunststoffe nach dem Aushérten
sehr fest und stabil sind, kénnen Teiche, Bachldufe usw.
auch dort gebaut werden, wo es mit Folie nicht méglich
ist. Das Material wird paBgenau verarbeitet, so dass
auch kleine Ecken ausgenutzt werden kénnen, wo sonst
vor lauter Folienfalten nichts mehr zu sehen wére.

Ein spéteres Umbauen oder Erweitern des Teiches ist
kein Problem. Auch nach Jahren noch fest und wasser-
dicht, kann nach entsprechender Vorbehandlung des
alten Glasfasermaterials weitergeklebt werden.

Undichte Durchbrtiche fiir Uberlaufrohre oder Filteran-
lagen gehdren der Vergangenheit an.

I Folgende Arbeitsschritte werden besprochen:

m Befestigen des Teiches mit Beton
B Grundsétzliches zum Arbeiten mit GFK
B Beschichten der Betonschale

I BEFESTIGEN DES TEICHES MIT BETON

Sie bendtigen folgendes an Arbeitsgeraten und
Material:

B Schaufel

B Kelle

B Schubkarre

B Handschuhe

B Handfeger mit harten Borsten (Kokosfaser)
B Quast

B Portlandzement

B gcharfer Sand

Es wird davon ausgegangen, dass der Teich schon aus-
gehoben und der Teichrand nivelliert wurde. Trotzdem
sollte eine lange Aluleiste und eine Wasserwaage zur
Nachkontrolle zur Verfligung stehen. Entfernen Sie so
weit wie mdglich Wurzeln, Steine etc., um das spétere
Befestigen der Erde mit Beton zu erleichtern. Fuir klei-
nere Teiche reicht es, den Beton in einer Schubkarre
anzumischen, fur gréBere empfiehlt sich dringend der
Einsatz eines elektrischen Betonmischers.

Das Mischungsverhéltnis des Beton ist 7:2 (Sand-
Zement). Die Konsistenz wird durch die Zugabe von
Wasser geregelt.

Welche Konsistenz am besten flir die vorhandenen
Bodenverhdltnisse und lhre Arbeitsweise geeignet ist,
werden Sie schnell herausfinden. Als Anhaltspunkt gilt:
je lockerer das Erdreich, desto fllissiger der Zement.
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Das kann bei sandigen Béden soweit gehen, dass der
Zement nur mit Wasser vermischt und diese Zement-
schidmme mit dem Quast auf die Oberfldche gespritzt
wird.

Nach dem Aushérten ist die Oberfl&che im Allgemeinen
soweit verfestigt, dass entweder sofort darauf beschich-
tet wird, oder aber eine dickere Schicht Zement aufge-
tragen werden kann. An dieser Stelle weise ich darauf
hin, dass der Beton nur die Aufgabe hat, die Oberflache
zu verfestigen, eventuelle Ausbrtiche zu ftillen und zu
verhindern, dass bei Regen die Erde ausgewaschen
wird oder Seitenwénde abrutschen.

Nachdem der Beton fertig gemischt ist, wird zuerst der
Teichrand befestigt. Formen Sie den Rand mdglichst
rund aus, um das spétere Beschichten zu erleichtern,
auBerdem fligt sich ein abgerundeter Rand besser in die
Uferzone ein (siehe Zeichnung 1). Der Rand sollte min.
50 mm breit sein und 100 mm in das Erdreich ragen.
Spéter wird Erde bis an den Rand gefillt, der dann kaum
zu sehen sein wird. Schlagen Sie im Abstand von 2-3m
Hilfspflécke unmittelbar neben den Rand ein. Mit Hilfe
von Aluleiste und Wasserwaage wird das Niveau des
Randes tber die Hilfspflocke kontrolliert.

Nachdem der Rand erstellt ist, verputzen Sie die Teich-
flaiche von oben nach unten, indem Sie den Beton mit
der Kelle gegen die Teichwand werfen und verstrei-
chen (Ubung macht auch hier den Meister). Vermeiden
Sie scharfe Kanten oder Absétze.

Die unvermeidlichen Ansdtze und scharfen Rillen, die
beim Verstreichen des Betons mit der Kelle entstehen,
werden, sobald der Beton anféngt abzubinden (ca. nach
2-4 Std.), mit dem Handfeger abgefegt und angeglichen.
Die Oberfldche wird dabei aufgerauht und egalisiert.
Auch Ansétze an schon abgebundene Fldchen werden
so entschérft.

IGRUNDSI\TZLICHES ZUM ARBEITEN MiT
GFK

m Hértung

Polyesterharze benétigen zur Aushértung den Zusatz
von Reaktionsmitteln. Zur Hartung bei Raum- bzw.
Umgebungstemperatur ist ein Peroxid-Hérter (MEKP-
Harter) und ein Cobalt-Beschleuniger erforderlich.

Das UP Laminierharz SYNOLITE 5690-P-1 ist zur
einfacheren Verarbeitung bereits Cobalt-vorbe-
schleunigt, so dass nur noch MEKP-Hérter zugeftigt
werden muss.

m Verarbeitungstemperatur

Die Verarbeitungstemperatur sollte nicht unter 10 °C
liegen. Bei niedrigeren Temperaturen ist keine gute
Aushértung zu erreichen. Optimal sind Temperaturen
zwischen 20 ° und 25 °C.

Hohe Temperaturen beschleunigen die Hartung.

B Mischen

Der Hérter kann in Mengen von 0,5 % bis 3 % zu-
gegeben werden. Die Menge ist abhdngig von der
Temperatur (wirmer = weniger Hérter) und von der
gewtlinschten Verarbeitungszeit (mehr Harter = kiirzere
Verarbeitungszeit).

Gartenteiche aus GFK

<«—— Abgerundeter Teichrand >

/ Mit Beton ausfiillen

Zeichnung 2 Auffiillen von Lochern im Erdreich

3

...und mit einer dtinnen Betonschicht fixiert.

Die besondere Formgebung, seichte Uferzonen und ein steil abfallendes, tiefes
Mittelteil, wére mit Folie nicht zu realisieren.
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Gartenteiche aus GFK
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Harz und Hérter miissen sorgféltig mit einem Ruhrholz
vermischt werden. Dabei sollten der Boden und die
Seitenwénde des GefdBes regelmdBig mit dem Rihr-
holz abgestreift werden. Mischen Sie, auch bei groBen
Flachen, nie mehr als 5000 g Harz an.

m Farbstoffe

Farbstoffe werden in das fertige Harz - Harter Gemisch
eingertihrt. Dazu werden zuerst Harz und Hérter mit
dem normalen Mischungsverhéltnis sorgféltig gemischt
und erst dann der Farbstoff eingertihrt.

B Verarbeitungszeit
Bei dem von uns verwendeten Polyesterharz betrégt
die Verarbeitungszeit bei 1 % Hérterzugabe und 20 °C

5 ca. 20-30 Minuten und mit 2 % MEKP-Harter ca. 15-20
Minuten.

Bei diesem Projekt wurde ein Filterteich in der gleichen Weise angelegt ...

GréBere Ansétze, mehr Harter und héhere Temperatu-
ren vermindern die Verarbeitungszeit. Man unterschei-
det desweiteren zwischen Topfzeit, das heiBt der Zeit,
in der das Harz im AnmischgefaB verarbeitungsfahig
bleibt, und der offenen Zeit, in der das Harz auf der Fldche
verarbeitungsfahig ist. Bei der Reaktion des Harzes mit
Harter und Beschleuniger entsteht Wéarme, die natirlich
im AnmischgeféB schlecht abgefiihrt werden kann und
deshalb die Aushértung beschleunigt. Das Ende der
Verarbeitungszeit wird durch das Gelieren des Harzes
angekuindigt.
Geliertes Harz sollte nicht mehr weiterverarbeitet
werden.

Der Vorgang des Auftragens von Harz auf die Glas-
fasermatte und das anschlieBende Entliften wird
6 “Laminieren” genannt.

... und spéter tiber einen kleinen Bachlauf mit drei Staustufen an den Wasserkreis- m Lagerung

lauf angeschlossen. Polyesterharze dtirfen nur in Originalgebinden gelagert
werden. Die Lagerung hat bei Temperaturen zwischen
10 ° und 25 °C und einer Luftfeuchtigkeit von unter 80 %
zu erfolgen.
Polyesterharze sind in der ungeéffneten Originalver-
packung 6 Monate haltbar.
Harter sind in ungedffneten Gebinden ca. 3-6 Monate
haltbar. Da der Hérter Wasser aus der Luft aufnehmen
kann, sollten angebrochene Gebinde bald verbraucht
werden.

m Werkzeugreinigung

Pinsel, Spachtel und andere Werkzeuge kénnen mit
Aceton von nicht ausgehdrtetem Polyesterharz gereinigt
werden. Ausgehértetes Polyesterharz 14Bt sich nur
mechanisch durch Schleifen o0.4. entfernen.

I ArbeitsschutzmaBnahmen

1. Dieses Becken wurde direkt an den Terrassenrand angeformt und ergieBt sich in ® Handschuhe tragen
den Hauptteich. B Augenschutz verwenden

2. Der Hauptteich bietet groBztigige Flachwasserzonen zur Bepflanzung und einen W Harzspritzer auf der Haut oder in den Augen mit
frostsicheren Tiefwasserbereich. klarem Wasser aussplilen

3. Uber die Staustufen ...

g' fl’j ‘:3:‘30' SW Hauotisich in den Filterteich Sicherheitsdatenblatter zu allen benétigten Gefahrstof-

Lo e s Trasser YOr maupteih in den Prereich. fen (UP-Laminierharz SYNOLITE 5690-P-1, MEKP-Harter,

6. Aus dem Filterteich wird das Wasser mit Hilfe einer Pumpe in das erste Becken - . . o

zuriickgefordert. Styrol) kénnen im Internet bei www.r-g.de unter ,Service

. Befestigte Sitzfléche. und ,Sicherheitsdaten® kostenlos abgerufen werden.

8. In diesem Graben wurde spater die Wasserrtickfliihrung vom Filterteich (6) zum
Sprudelstein in Becken 1 verlegt.

~
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I BESCHICHTEN DER BETONSCHALE

Sie bendtigen folgendes an Arbeitsgeréten und
Material

B Pinsel

B Entliiftungsrolle

B AnmischgefédBe (Plastikeimer)

B Rihrhdlzer

B Spritze oder Pipette zum Abmessen der
Hartermenge

B Einmalhandschuhe

B Schere

B Teppichmesser

B Styrol oder Aceton

B Polyesterharz

B Harter

B Glasfasermatte

B Abdeckplane

B Sonnenschirm

I Benétigte Mengen

Bei zweilagiger Beschichtung werden pro m?
Beschichtungsflache folgende Mengen verbraucht:

B 2 m? Glasmatte 450 g/m? (Art.-Nr. 190170-X)

B 2-2 5 kg UP-Laminierharz SYNOLITE 5690-P-1
(Art.-Nr. 140105-X) fiir das Laminat

B 0,5 kg UP-Laminierharz SYNOLITE 5690-P-1
(Art.-Nr. 140105-X) fiir die Abschlussschicht

B 2.5% (= 10-25 g) Universal-Farbpasten (Art.-Nr. 132-XX)
zum Einmischen in die Abschlussschicht

Bei dreilagiger Beschichtung werden pro m?
Beschichtungsfléache folgende Mengen verbraucht:

B 2 m? Glasmatte 450 g/m? (Art.-Nr. 190170-X)

B 1 m? Glasmatte 225 g/m? (Art.-Nr. 190165-X)

B 3 kg UP-Laminierharz SYNOLITE 5690-P-1
(Art.-Nr. 140105-X) fiir das Laminat

B 0,5 kg UP-Laminierharz SYNOLITE 5690-P-1
(Art.-Nr. 140105-X) fiir die Abschlussschicht

B 2-5% (= 10-25 g) Universal-Farbpasten (Art.-Nr. 132-XX)
zum Einmischen in die Abschlussschicht

Die dreilagige Beschichtung ergibt von vornherein eine
glattere Oberfldche und eine héhere Festigkeit.

I Die Arbeit beginnt

Inspizieren Sie nochmals die betonierte Fldche und rei-
nigen Sie diese von losem Schmutz. Bedenken Sie, dass
die Glasfaser immer das Bestreben hat, einen Radius
zu bilden und scharfe Kanten nur schwer beschichtet
werden kénnen.

Wenn Sie nun doch einmal etwas libersehen haben, hat
es keinen Sinn, die Glasfaser mit Gewalt anzupressen,
die Faser wird sich nie dicht an die Verunreinigung
(Steinchen, Wurzeln etc.) anlegen.

Gartenteiche aus GFK

Luft unter der  Anliegend auf der
scharfenKante abgerundetenKante

Luft unter der Luft unter
schan‘en}ante Versghmutzung

V\/V

Glasfasermatte

Glasfasermatte

Zeichnung 3

Auf dem ausgehérteten Beton werden die Glasfasermatten mit Polyesterharz ge-

trénkt und ausgerollt.

Zum Schutz vor direkter Sonnenbestrahlung wird die Arbeitsfldche beschattet.
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Gartenteiche aus GFK

Uberlappung an
konkaven und
konvexen Stellen

S T N\
Einreissen und
Uberlappen lassen

3

g—

Falten in der Glasfasermatte

Zeichnung 4

Die vorgegebene Form wird paBgenau mit Glasfaser belegt.

Nach dem Aushdérten des Harzes wird der Teich eingerichtet. Hier wurden Bé-
schungsmatten eingeklebt und der Sprudelstein eingebracht.

Zeichnung 5

Luft
zwischen
den Lagen

\&%

Entweder Sie entfernen den Stérfaktor oder Sie legen
einfach eine weitere Lage dartliber, um die spétere
Dichtigkeit zu gewéhrleisten. Dabei ist es ausreichend,
wenn die Lage um 4-5 cm die Stdrstelle tberlappt (siehe
Zeichnung 3).

Die Glasfasermatte 450 g/m? liegt 127 cm breit und
ist auf einer Rolle von 30 kg Gewicht ca. 60 m lang.
ReiBen Sie ca. 50 cm lange Streifen von der Rolle,
bis Sie genug haben, um die ersten 5 m zweilagig zu
beschichten.

Mischen Sie am Anfang nur 1 kg Harz mit Harter an, um
sich mit den Arbeitsschritten vertraut zu machen. Mit der
Routine kénnen Sie dann auch gréBere Harzansatze
herstellen.

Beginnen Sie am besten bei einer geraden bzw. ebenen
Flache.Tragen Sie das Harz zligig auf und legen Sie
dann die erste Lage Glasfasermatte ein, drticken Sie
diese an den Untergrund an und trénken Sie zligig von
oben nach unten mit Harz.

Da wo die Matte ausreichend mit Harz benetzt ist und
der Binder, der die Glasfasern zusammenhdlt, sich |6st,
erscheint das Material nach kurzer Zeit durchscheinend.
Die eingeschlossene Luft ist dann als helle Fldche oder
kleine und groBe Punkte zu erkennen. Der Unterschied
zwischen nicht gentigend mit Harz getrankter Glasfa-
sermatte und Lufteinschltissen zwischen Untergrund
und Glasfasermatte ist deutlich zu erkennen. Bevor
Sie nicht gentigend getrénkte Stellen nochmals mit
Harz bestreichen, sollten Sie die Glasfasermatte erst
mit der Entltftungsrolle von der Mitte ausgehend zum
Rand hin ausrollen. Die trockene Rolle wird erst einige
Fasern aufnehmen, bis diese naB genug ist und die
Fasern dann auf der Fl&che I&Bt.

Das Ausrollen soll langsam und gleichmé&Big gesche-
hen. Hierbei entweicht die Luft auf zwei Wegen: sie wird
durch den Druck der Rolle durch die Matte gepreBt,
oder, wenn die Glasfasermatte mit zuviel Harz getrankt
wurde, bis zum Rand der Glasfasermatte gerollt, wo sie
dann entweicht.

Wenn zuviel Harz die Matte erst einmal luftundurchlds-
sig gemacht hat, ist es sinnlos, immer wieder dartberzu-
rollen. Sie schieben die Luftblase nur hin und her. Wenn
nicht bis zum Rand gerollt werden kann, ist es besser,
die Luftblase mit einem spitzen Gegenstand (Nagel,
Messer usw.) zu éffnen und die Luft dort entweichen
zu lassen. Nicht gentigend getrankte Matte wird jetzt
nochmals mit Harz bestrichen und dann ausgerollt.
Arbeiten Sie so sorgfdltig wie mdglich, bevor Sie die
zweite Lage auflegen. Sie werden schnell lernen, wel-
che Luftblasen sich nicht ausrollen lassen, weil der Un-
tergrund zu tiefe Riefen oder dhnliches aufweist. Wenn
die Luftblasen zu groB sind, sollte aber darauf geachtet
werden, dass diese Stellen sehr gut mit Harz durchtrénkt
sind. Wenn das Material spéter ausgehértet ist, sind
solche Bereiche normalerweise kein Problem.

Die zweite Lage wird dann um die Halfte versetzt aufge-
legt und erst einmal angerollt. Die trockene Matte zieht
zum Teil Uberschussiges Harz von der untere Lage
und braucht deshalb nicht soviel Harz, wie die erste
Schicht. Achten Sie darauf, dass die letzte Lage eine
geschlossene Oberfldche aufweist. Wenn Sie an einer
Stelle unsicher sind, weil sich vielleicht eine gréBere
Luftblase nicht entfernen I&Bt, legen Sie einfach noch
ein Stlick Glasfasermatte dartiber. Arbeiten Sie sorgfél-
tig und achten Sie darauf, dass sich die Glasfasermatte
um mind. 5 cm Uberlappt.
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An konkaven und konvexen Stellen legen Sie die
Glasfasermatte so, dass sich die Stticke in der Rundung
lberlappen.

An Stellen, an denen sich Falten in der Matte bilden,
mUssen diese weit genug eingerissen werden, um
dann mit Harz getrénkt und entluftet zu werden (siehe
Zeichnung 4).

An Stellen, die viele enge Radien und Kurven auf-
weisen, ist es besser, mit kleineren Mattenstlicken zu
arbeiten. ReiBen Sie die bendtigten Flicken ab, um
scharfe Randbegrenzungen zu vermeiden.

Oft ist es so, dass eine Beschichtung nicht an einem
Tag fertiggestellt werden kann. Entliiften Sie die letzte
Glasfasermatte sorgfaltig und lassen Sie diese dann
aushérten. Bevor Sie an der Stelle anfangen, an der
Sie aufgehdrt haben, schleifen Sie einen gentigend
breiten Rand (10-15 cm) mit grobem Schieifpapier tber,
um aufstehende Fasern oder &hnliches zu entfernen.
Streichen Sie die Flache mit Harz vor, die Glasfaser-
matte haftet dann und rutscht nicht mehr ab. Arbeiten
Sie dann wie beschrieben weiter.

Nachdem die gesamte Fldche beschichtet wurde und
ausgehdrtet ist, sollte man diese mindestens einmal mit
Harz, das auch mit Farbpaste angemischt sein kann,
einstreichen, um eventuell vorhandene Poren zu schlies-
sen. Das gelieferte UP-Lamierharz SYNOLITE 5690-P-1
enthalt bereits ein Thixotropiermittel, so dass es an senk-
rechten Fldchen nicht ablduft. Durch den ebenfalls be-
reits enthaltenen Hautbildner wird nicht nur die Styrolbe-
lastung fur den Verarbeiter und die Umwelt vermindert,
sondern auch eine klebfreie Oberflache erzielt. Daher
eignet sich das Harz auch als SchluBanstrich.

Vor diesem letzten Arbeitsgang muss die Fldche ange-
rauht, gesdubert und trocken sein.

I Besonderheiten bei gemauerten Flachen

Bei gemauerten Flachen werden Sie immer, wenn die
Flache nicht verputzt wurde, Lufteinschltisse unter den
Fugen haben. Wenn die Glasfasermatte auf dem Stein
anliegt und sauber ausgerollt und entliiftet wurde, stellt
dies aber im allgemeinen kein Problem dar, da zwei
Lagen Glasfasermatte ausreichend dick sind, wenn zwi-
schen den Lagen keine Lufteinschllisse zurtickbleiben.
Sobald Sie mit einer Entltiftungsrolle tber die Glasfaser-
matten rollen, verbinden sich beide Lagen, heben sich
dann aber aus der Fuge (siehe Zeichnung 5).

Nach Mdglichkeit sollten Sie den Stein im Randbereich
mitbeschichten. Damit wird verhindert, dass sich die aus-
gehértete Lage eventuell abhebt. Legen Sie die Lagen,
wie schon beschrieben, von auBen nach innen und
wéhlen Sie am Anfang die GréBe der Glasfasermatten
etwas kleiner, es kann sonst vorkommen, dass die Lage
sich von der Wand lést und zu Boden fallt.

Gartenteiche aus GFK

Glasfasermaie

ste Lage
«— Zweite Lage

Zeichnung 6 Einlaminieren von Rohren

Glasfasermase

Flansch

Glasfasermatte
ilikon
Aussenring

=—f chrauben

1

Zeichnung 7 Einlaminieren von Flanschen

Aufflillen einer zu niedrigen Stelle, da sich beim Beftillen gezeigt hat, dass hier
Wasser Uberlief. Kein Problem - es wurde dort Sand angeh&uft und mit zwei Lagen
Glasmatte beschichtet, um das Niveau anzugleichen.

13

Ansicht vom Filterteich auf die Sitzflache.
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Gartenteiche aus GFK
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I Einlaminieren von Rohren und Flanschen

Die Rohre oder Flansche sollten am besten schon mit
einbetoniert sein, um fest in der Teichwand zu sitzen.
Sédubern Sie die Fldche wie schon beschrieben, achten
Sie besonders darauf, dass der Ubergang Rohr/Teich-
wand keine groben Verschmutzungen oder scharfe
Kanten aufweist.

Einlaminieren eines aus der Teichwand ragenden
AbfluBrohres (siehe Zeichnung 6)

Das Rohr soll mindestens 100 mm herausragen, spéter
kann es auf das gewtnschte MaB gekurzt werden, es
sollten allerdings mindestens 20 mm Ubrigbleiben.
Geeignet sind besonders PVC Rohre von 50-100 mm
Durchmesser.

Legen Sie sich 5-10 cm breite Streifen Glasfasermatte
zurecht, und reiBen Sie diese nach Bedarf in 5-15 cm
lange Stiicke. Kleben Sie die Stticke in der ersten Lage
sternférmig um das Rohr auf die Teichwand, erst in der
zweiten Lage wird die Glasfasermatte auch zur Halfte
auf das Rohr geklebt. Es empfiehlt sich, vier- bis fuin-
flagig zu arbeiten. Das Polyesterharz hat je nach Type
1-3 % Volumenschwund, das heiBt flir uns, dass es sich
beim Aushdrten zusammenzieht und eine absolut dichte
Manschette um das AbfluBrohr gebildet wird.
Zweiteilige Flansche, wie sie oft flir Schwimmbdder
als Wasserab- oder zulauf verwendet werden, sind
ebenfalls ohne Probleme einzuarbeiten. Das Flansch-
unterteil wird mit in die Teichwand oder den Boden
eingearbeitet, dabei muss der Flansch nicht unbedingt
blindig mit der Teichwand abschlieBen - er wird einfach
mit Gberlaminiert (siehe Zeichnung 7). Es ist hilfreich,
wenn zuerst um den Flansch, wie weiter oben beschrie-
ben, ein Ring aus Glasfasermattenstticken geklebt wird,
um den Ubergang Teichwand/Flansch zu entschérfen.

14 Laminieren Sie dann 2-3 Lagen Uber den kompletten
o i Flansch, eventuell vorhandene Schraublécher kénnen
Hier sieht man die Staustufen. mit Nageln oder dhnlichem, die man durch das frische

Laminat sticht, markiert werden. Sind diese L6cher mit
Gewinde versehen, kénnen diese auch mit Klebeband
abgeklebt oder mit Knetmasse ausgefiillt werden, um
die Gewinde zu schtitzen.

Nach dem Aushérten wird die Beschichtung auf dem
Flansch mit Schleifpapier so glatt wie mdglich geschlif-
fen und der duBere Dichtring mit Silicon aufgesetzt und
verschraubt.

Zusammenfassung

Untergrund sdubern

Glasfasermatte vorbereiten

Werkzeuge bereitlegen

Harz anmischen, eventuell Farbpaste beimischen
Flédche mit Harz bestreichen

erste Lage Glasfasermatte auflegen und trdnken
einige Minuten warten und dann entltften

zweite Lage auflegen, trénken und entluften

vor dem Weiterarbeiten an ausgehdrteten Fldchen
ca.10-15cm breiten Rand anschleifen

Die Teichanlage nach Einbringen von Kies, der ersten Bepflanzung und beftillen mit
13.000 L Wasser.
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I Zum SchluB

® Wenn es doch einmal vorkommt dass das Harz
im AnmischgefédB geliert, kénnen Sie es auf einer
Flache, ohne Glasfasermatte, ausstreichen und dann
aushdrten lassen. Spéter 4Bt sich dort problemlos
weiterlaminieren.

m Wenn Ihnen das Harz beim Verarbeiten auf der Fla-
che geliert und hértet, bevor die Glasfasermatte entltiftet
ist, lassen Sie die Fldche aushérten und laminieren
Sie spéter nochmals mit zwei Lagen uber. Vorher gut
anschleifen, um hochstehende Fasern zu entfernen.

m Die Entliiftungsrolle wahrend der Arbeit ab und zu in
Styrol oder Aceton auswaschen.

B Halten Sie eine Abdeckplane bereit, um frisch

laminierte Fldchen bei Regen abdecken zu kénnen.

Das Harz hértet auch aus, wenn es nass geworden
ist, es empfiehlt sich aber, nass gewordene Fldchen
spéter nochmals mit einer Lage Glasfasermatte zu

beschichten.

B Arbeiten Sie nach Mdglichkeit nicht in der prallen
Sonne und halten Sie einen Sonnenschirm bereit, um
die Arbeitsfldche zu schattieren.

Direkt sonnenbestrahlte Oberfldchen kénnen dauerhaft
klebrig bleiben.

®  Wir empfehlen, den Teich zunéchst 2-3 Tage
aushdrten zu lassen und dann erst mit Wasser zu
befiillen.

Gartenteiche aus GFK

Vier Wochen spater...

Diese Teichanlage wurde zur ganzjdhrigen Haltung einheimischer Wasserschild-
kréten (Emys orbicularis) konzipiert und berticksichtigt einige Besonderheiten wie
Bdschungsmatten als Kletterhilfen, groBe Flachwasserzonen zur schnellen Aufheizung
im Frihjahr etc.

Die Ausformung des Bachlaufes (3, 4, 5) als Staustufen verhindert das Trockenfallen
bei ausgeschalteter Pumpe.

Diese Anleitung resultiert aus langjéhriger Erfahrung in der Konzeption und dem Bau von GFK-Teichen.
Eine Haftung fir eventuelle Fehler und Irrtlimer wird ausgeschlossen.
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Anwendungsbeispiele
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Anwendungsbeispiele
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Die hier abgebildeten Teiche sind Referenzobjekte der Firma Aquaforma, im Internet unter
www.aquaforma.com
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